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Bei den nicht als Laborstandard angegebenen Ausgabestanden ist eine Prifungsdurchfiihrung im Rahmen der
flexiblen Akkreditierung in Abstimmung mit der Laborleitung mdoglich.

Norm / Ausgabedatum Titel der Norm oder des Hausverfahrens Laborstatus
Durchstrahlungsprifung

DIN EN 1SO 5579 Zerstorungsfreie Prifung - Durchstrahlungsprifung von Laborstand
2014-04 metallischen Werkstoffen mit Film und Rontgen- oder

Gammastrahlen - Grundlagen
DIN EN 12681-1 GieBereiwesen - Durchstrahlungsprifung Laborstand
2018-02
DIN EN IS0 17636-1 Zerstorungsfreie Prifung von Schweif3verbindungen - Urkunde
2013-05 Durchstrahlungsprifung - Teil 1: Rontgen und

Gammastrahlungstechniken mit Filmen
DIN EN SO 17636-1
2022-10 Laborstand
DIN EN ISO 17636-2 Zerstorungsfreie Prifung von Schweif3verbindungen - Urkunde
2013-05 Durchstrahlungsprifung - Teil 2: Rontgen und

Gammastrahlungstechniken mit digitalen Detektoren
DIN EN ISO 17636-2 Laborstand
2023-05
DIN EN IS0 20769-1 Zerstorungsfreie Prufung - Durchstrahlungsprifung auf Laborstand
2018-12 Korrosion und Ablagerungen in Rohren mit Rontgen-

und Gammastrahlen - Teil 1: Tangentiale

Durchstrahlungs-prifung
DIN EN ISO 20769-2 Zerstorungsfreie Prifung - Durchstrahlungsprifung auf Laborstand
2018-12 Korrosion und Ablagerungen in Rohren mit Réntgen-

und Gammastrahlen - Teil 2: Doppelwand-

Durchstrahlungs-prifung

Ultraschallprifung

DIN EN 10160 Ultraschallprifung von Flacherzeugnissen aus Stahl mit Laborstand
199909 einer Dicke grofier oder gleich 6 mm

(Reflexionsverfahren)
DIN EN 10228-3 Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Laborstand

2016-10

Stahl - Teil 3: Ultraschallprifung von Schmiedestiicken
aus ferritischem oder martensitischem Stahl
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DIN EN ISO 10893-8 Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren - Teil 8: Laborstand
2020-10 Automatisierte  Ultraschallprifung  nahtloser  und

geschweif3ter Stahlrohre zum Nachweis von Dopplungen
DIN EN ISO 10893-10 Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren - Teil 10: Laborstand
2020-10 Automatisierte  Ultraschallprifung  nahtloser  und

geschweifiter (ausgenommen unterpulvergeschweifter)

Stahlrohre Uber den gesamten Rohrumfang zum

Nachweis von Unvollkommenheiten in Langs- und/oder

Querrichtung
DIN EN 12680-1 Gieflereiwesen - Ultraschallpriifung - Teil 1: Urkunde
2003-06 Stahlgusssticke fur allgemeine Verwendung
DIN EN 12680-1
2026-03 Laborstand
DIN EN 12680-2 GieBereiwesen - Ultraschallpriifung - Teil 2: Urkunde
2003-06 Stahlgusssticke fiir hoch beanspruchte Bauteile
DIN EN 12680-2
2026-03 Laborstand
DIN EN 12680-3 GieBereiwesen - Ultraschallprifung - Teil 3: Gussstiicke Urkunde
2012-02 aus Gusseisen mit Kugelgraphit
DIN EN 12680-3
2026-03 Laborstand
DIN EN IS0 16809 Zerstorungsfreie Prifung: Dickenmessung mit Urkunde
2020-02 Ultraschall
DIN EN IS0 16809
2025-09 Laborstand
DIN EN IS0 16823 Zerstorungsfreie Prufung - Ultraschallprifung - Urkunde
2014-07 Durchschallungstechnik
DIN EN IS0 16823
2075-04 Laborstand
DIN EN IS0 17405 Zerstorungsfreie  Prifung - Ultraschallprifung - Urkunde
2014-10 Techniken zur Prifung von Plattierungen hergestellt

durch Schweiflen, Walzen oder Sprengen
DIN EN IS0 17405 Laborstand

2022-08
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DIN EN1SO 17640 Zerstorungsfreie Prifung von Schweif3verbindungen - Laborstand
2019-02 Ultraschallpriifung - Techniken, Prifklassen und

Bewertung
SEL 072 und Beiblatt Ultraschallgepriiftes Grobblech; Technische Laborstand
1977-12

Lieferbedingungen
SEP 1915 Ultraschallprifung von Stahlrohren auf Langsfehler Laborstand
1994-09
SEP 1918 Ultraschallpriifung von Stahlrohren auf Querfehler Laborstand
1992-01
SEP 1919 Ultraschallprifung auf Doppelung von Rohren aus Laborstand
1977-06 warm- festen Stahlen
SEP 1920 Ultraschallprifungen von gewalztem Halbzeug auf Laborstand
1984-12 innere Werkstoffunganzen
SEP 1922 Ultraschallprifung von Gusssticken aus ferritischem Laborstand
1985-07 Stahl
SEP 1923 Ultraschallprifung von Schmiedestiicken mit hoheren Laborstand
2009-02 Anforderungen, insbesondere fur Bauteile in Turbinen-

und Generatorenanlagen
SEP 1924 Ultraschallprifung von Gusssticken aus Gusseisen mit Laborstand
1989-10 Kugelgraphit
DGZfP US1 Richtlinie Dickenmessung mit Ultraschall Laborstand
1998-08

Magnetpulverprifung

DIN EN 1369 Gieflereiwesen - Magnetpulverpriifung Laborstand
2013-01
DIN EN ISO 9934-1 Zerstorungsfreie Prifung - Magnetpulverprifung - Teil Laborstand
2017-03 1: Allgemeine Grundlagen
DIN EN 10228-1 Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Laborstand
2016-10 Stahl - Teil1: Magnetpulverprifung
DIN EN 150 10893-5 Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren - Teil 5: Laborstand
2011-07 Magnetpulverprifung nahtloser und geschweif3ter ferro-

magnetischer ~ Stahlrohre  zum Nachweis  von

Oberflachenunvollkommenheiten
DIN EN ISO 17638 Zerstorungsfreie Prifung von Schweif3verbindungen - Laborstand
2017-03 Magnetpulverprifung

Farbeindringprifung

DIN EN 1371-1 GieBereiwesen - Eindringprifung - Teil 1: Sand-,Schwer- Laborstand
2012-02 kraftkokillen und Niederdruckkokillengussstiicke




@)

Ubersicht Prifnormen im
Geltungsbereich der flexiblen

- Seite 4 von 4
t t Akkreditierung
gamma es (Kat I11) Stand 06/2026
DIN EN 1371-2 GieBereiwesen - Eindringprifung - Teil 2: Feingufstlicke Laborstand
2015-04
DIN EN IS0 3452-1 Zerstorungsfreie Prifung - Eindringprifung - Teil 1: Urkunde
2014-09 Allgemeine Grundlagen
DIN EN 1SO 3452-1
2022-02 Laborstand
Sichtprifung
DIN EN 13018 Zerstorungsfreie Prifung - Sichtprifung - allgemeine Laborstand
2016-06 Grundlagen
DIN EN 1S017637 Zerstorungsfreie Prifung von Schweiflverbindungen - Laborstand
2017-04 Sichtprifung von Schmelzschweif3verbindungen
Verfahrensibergreifende Normen fir ZfP
DIN EN IS0 17635 Zerstorungsfreie Prifung von Schweiflverbindungen - Urkunde
2017-04 All- gemeine Regeln fur metallische Werkstoffe
DIN EN SO 17635
2017-04 Laborstand
AD 2000 Merkblatt HP 5/3 |Herstellung und Prifung von Druckbehaltern - Urkunde
Anlage 1 Zerstorungs- freie Prifung der Schweifverbindungen -
2015-04 Verfahrenstechnische Mindestanforderungen fir die
zerstorungsfreien Prifverfahren
AD 2000 Merkblatt HP 5/3 Laborstand
Anlage 1
2025-01
DVGW GW 350 Schweiflverbindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Urkunde
2015-06 Gas- und Wasserversorgung - Herstellung, Prifung und
Bewertung

DVGW GW 350
202411 Laborstand
SEP 1914 Zerstorungsfreie Prifung von schmelzgeschweifiten Laborstand
1983-08 Nahten in Rohren aus nichtrostenden Stahlen
SEP 1916 Zerstorungsfreie Prifung schmelzgeschweifiter Laborstand
1989-12 ferritischer Stahlrohre
SEP 1917 Zerstorungsfreie Prifung pressgeschweif3ter Rohre aus Laborstand

1994-09

ferritischen Stahlen




